稀土行业标准项目计划汇总表

单位：全国稀土标准化技术委员会          　　       　　　     承办人：朱玉华       　　　　　　　　　　　　     电话：62275650

	序

号
	标准项目名称
	标准

类别
	制定

或修订
	完成年限
	技术委员会或技术归口单位
	主要起草单位
	采用国际标准或国外先进标准编号
	代替标准
	备注

	1. 
	金属铈
	产品
	制定
	2006
	全国稀土标准化技术委员会
	上海跃龙新材料股份有限公司
	
	
	国标转

行标

	2. 
	硝酸铈
	产品
	制定
	2006
	全国稀土标准化技术委员会
	上海跃龙新材料股份有限公司
	
	
	国标转

行标

	3. 
	氟碳铈矿－独居石混合精矿
	产品
	修订
	2006
	全国稀土标准化技术委员会
	包钢稀土高科技股份有限公司
	
	XB/T 102-1995
	

	4. 
	钐铕钆富集物
	产品
	修订
	2006
	全国稀土标准化技术委员会
	包钢稀土高科技股份有限公司
	
	XB/T 207-1995

XB/T 211-1995
	

	5. 
	金属钇
	产品
	制定
	2006
	全国稀土标准化技术委员会
	湖南稀土金属材料研究院
	
	
	国标转

行标

	6. 
	镨钕氧化物富集物
	产品
	修订
	2006
	全国稀土标准化技术委员会
	湖南升华稀土金属材料有限责任公司
	
	XB/T 206-1995
	

	7. 
	柴油车排气净化氧化催化剂
	产品
	制定
	2006
	全国稀土标准化技术委员会
	昆明贵研催化剂有限责任公司
	
	
	

	8. 
	钐钴永磁合金粉化学分析方法　钐钴量的测定
	方法
	制定
	2006
	全国稀土标准化技术委员会
	上海跃龙新材料股份有限公司
	
	
	国标转

行标

	9. 
	钐钴永磁合金粉化学分析方法　铁量的测定
	方法
	制定
	2006
	全国稀土标准化技术委员会
	上海跃龙新材料股份有限公司
	
	
	国标转

行标

	10. 
	钐钴永磁合金粉化学分析方法　钙量的测定
	方法
	制定
	2006
	全国稀土标准化技术委员会
	上海跃龙新材料股份有限公司
	
	
	国标转

行标

	11. 
	钐钴永磁合金粉化学分析方法　氧量的测定
	方法
	制定
	2006
	全国稀土标准化技术委员会
	上海跃龙新材料股份有限公司
	
	
	国标转

行标


